JAN FLOTYNSKI

Zywicowanie sosny pospolitej (Pinus silvestris L.)
przy uzygciu srodkéw chemicznych

lloacouka OOBIKHOBEHHOH COCHBI (Pinus silvestris L.) C NpUMeHEHHEM
XHUMHYECKUX BELIEeCTB

Die Harznutzung der Kiefer (Pinus silvestris L.) mit Anwendung
chemischer Mittel

Zywicowanie przybralo w okresie powojennym zywiolowe wprost
tempo rozwoju. Jest to oczywiscie nastepstwem coraz to wszechstron-
niejszego 1 wzmagajacego sie z roku na rok zapotrzebowania na produkty
zywiczne.

W minionym dziesiecioleciu, w latach 1945—55, ogromny wysilek te-
‘enowych kadr robotniczych, adm}nistracyjnych oraz grupy specjalistow
nie pozostal bez efektu. Z zadowoleniem mozna dzi§ spojrze¢ wstecz
i stwierdzi¢, ze uczynionc powazny krok naprzod pod wzgledem organizacji
zywicowania, poprawy jego techniki i normalizacji narzedzi. Niemnie]
jednak nalezy zdawac¢ sobie jasno sprawe z tego, jak ma przedstawiac sie
dalszy rozwoj naszego zywicowania zaroéwno od strony organizacyjno-
technicznej, jak i badawczo-naukowej. Odpowiedz na to pytanie wymaga
oczywiscie wszechstronnej znajomosci zagadnienia zaréwno pod wzgledem
przyrodniczym, jak i technologicznym.

Prace badawczo-naukowe prowadzone w Kkraju i zagranicg zajmuja sie
badaniem:

1. wptywu zespolu czynnikow przyrodniczo-siedliskowych i technolo-
gicznych na wydajnosé¢ zywicowanych drzewostan6w sosnowych oraz
odpowiedniego wykorzystania tego wplywu,

9 mozliwosci rozszerzenia dotychczasowej bazy surowcowej przez ob-
jecie zywicowaniem innych drzew iglastych.

Jednym z wazniejszych zagadnieri dotyczacym punktu pierwszego jest
stosowanie w zywicowaniu chemikaliéw jako stymulatorow.

Dodatni wplyw metody chemicznego draznienia na wzrost wydajnosci
zywicznej spal w stosunku do jednostki pracy znany byl juz w latach
1930—33 w ZSRR oraz w Niemczech, jednakze wszczete badania zarzu-
cono czesSciowo ze wzgledu na ujemne oddzialywanie uzywanych srodkow
chemicznych na tkanke drzewna. -

Poczawszy od 1937 (USA) i 1942 (ZSRR) badania te wznowiono i na
podstawie osiggnietych wynikow ustalono technike chemicznego draznie-
nia. Opracowana w USA nowa metoda zywicowania sosny z uzyciem sub-
stancji chemicznych jako $rodka pobudzajacego wyciek balsamu polega
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na tym, ze poszczegblne naciecia przecinaja jedynie kore, tyko i dochodza
do miazgi, nie naruszajac drewna, a rozpylony odczynnik wywiera draz-
nigey wplyw przede wszystkim na promieniowy system przewodow zy-
wicznych (1). Przy tym sposobie uzyskiwane wyniki sg wedlug danych
amerykanskich lepsze od wynikéw osiagnietych metoda zwyklego zywi-
cowania, a rownocze$nie unika sie ujemnego wplywu chemikaliéw na
{kanke drzewna, czego najlepszym dowodem jest to, ze drzewostany sos-
nowe zywicowane nowa metodg juz od kilku lat nie wykazujg powazniej-
szych strat w przyroscie i nie zmniejsza si¢ ich zdrowotnosc.
Poszczegblne naciecia wykonuje sie na niekorowanej powierzchni pnia
wstepujaco, czyli pierwsze tuz przy ziemi, nastepne kolejno coraz wyzej,
bez pozostawiania paskow kory
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Przy tej metodzie ilo$¢ pozyska- wane co 3 tygo-
nej w ciggu sezonu zywicy przypa- dnie 7,4 | 15000) 111,0
dajacej na 1 spale jest okoto 20% 2 | metoda chemicz-
wyzsza niz przy zywicowaniu zwy- nego draznienia
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spal w ciggu tygodnia wzrasta

o 24%, przy nacieciach co 2 tygodnie — o 87%, co 3 tygodnie — o 73%.
Metoda chemicznego draznienia coraz bardziej wypiera w USA zwykla

metode zywicowania. W roku 1951 objeta ona juz 25%0 powierzchni

wszystkich zywicowanych drzewostanow, w 1952 — 38%, 1953 — 47%

i w 1954 — 60% (5).
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