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Wilgotność drewna 
w pomieszczeniach ogrzewanych centralnie 

Влажность древесины в помещениях с центральным отоплением 

Moisture Content of Wood Exposed to Room Conditions Centrally Heated 

I. PODSTAWY I PRZEBIEG ZJAWISK 

VV warunkach normalnych drewno związane jest zawsze z mniejszą 
lub większą ilością wody. Jego wilgotność dostosowuje się do wa- 

runków otoczenia i zmienia się ustawicznie wraz z ich zmianą. 
Przyczyną zmian wilgotności są higroskopijne własności drewna. 

Drewno jest to porowate ciało zbudowane ze związków wielkocząstecz- 
kowych. Niektóre z nich, zwłaszcza polisacharydy, mają zdolność adsor- 
bowania wody na swej powierzchni. Chemiczna i submikroskopowa 
budowa drewna, jego porowata struktura i związana z nią duża po- 
wierzchnia wewnętrzna, stanowią podłoże zachodzących w drewnie zja- 
wisk higroskopijnych związanych z wymianą (adsorpcją i desorpcją) pary 
wodnej między drewnem a otaczającym powietrzem. Wymiana ta ogra- 
niczona jest do przedziału higroskopijnego, w granicach od całkowicie 
suchego stanu drewna (0%, wilgotności) do stanu nasycenia włókien 
(ok. 30%, wilgotności bezwzględnej). Po przekroczeniu tej granicy higro- 
skopijne zmiany wilgotności ustają. 

Kierunek zmian higroskopijnych zależny jest od układu określonego 
z jednej strony wilgotnością drewna, z drugiej strony temperaturą 
i względną wilgotnością powietrza lub cząstkowym ciśnieniem pary 
wodnej w powietrzu. Drewno o nadmiernej dla danych warunków 
wilgotności (ciśnienie pary wodnej w Kkapilarach drewna wyższe niż 
w otoczeniu) oddaje część swej wilgoci i wysycha. Drewno zbyt suche, 
dążąc do równowagi z układem warunków klimatycznych, pokrywa swój 
niedobór wilgoci adsorbując parę wodną z otaczającego powietrza. 

Mianem równowagi higroskopijnej określa się taki stan, przy którym 
ciśnienie pary wodnej w drewnie równa się cząstkowemu ciśnieniu 
parv wodnej w powietrzu, wobec czego wymiana pary wodnej ustaje. 
Odpowiadającą temu stanowi wilgotność drewna określa się mianem 
wilgotności równoważnej. Ustalony stan równowagi można utrzymać 
w warunkach niezmiennej temperatury i niezmiennej względnej wil- 
gotności powietrza, a więc w sztucznie stworzonych warunkach klima- 
tycznych (klimatyzacja). 
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W normainych warunkach temperatura i względna wiigotność, za- 
równo na wolnym powietrzu, jak w pomieszczeniach, podlegają usta- 
wicznym zmianom w cyklu dobowym i w dłuższych okresach czasu. 
W cyklu dobowym zachodzą ostro zaznaczone wahania temperatury po- 
wietrza atmosferycznego. Następstwem tego jest kondensacja pary wod- 
nej w godzinach spadku temperatury i nawilżanie się zewnętrznych 
warstw drewna. 

„Zmianom dobowym przeciwstawić należy zmiany zachodzące w gra- 
nicach "poszczególnych pór roku, zmiany o charakterze wyraźnych, dłu- 
gookresowych tendencji, związanych z porami roku i z położeniem geo- 
graficznym rozpatrywanych terenów. 

Klimat wnętrz kształtuje się na tle zmian parametrów zewnętrznych, 
nie mniej jednak ma on swą odrębną specyfikę. Temperatura wnętrz 
ogrzewanych wykazuje mniejsze wahania dobowe i utrzymuje się w ciągu 
roku na mniej więcej wyrównanym poziomie. 'W pomieszczeniach robo- 
czych powinna się ona zamykać w granicach 16—20 C, w pomieszcze- 
niach mieszkalnych i biurowych w granicach 18—20 C. Z tego względu 
w literaturze technicznej przyjmuje się, że temperatura w pomieszcze- 
niach, zwłaszcza ogrzewanych centralnie, podlega nieznacznym waha- 
niom i że jest w ciągu roku wielkością w przybliżeniu stałą. Natomiast 
w odniesieniu do względnej wilgotności powietrza przyjęto w literaturze 
zakres wahań od 20 do 70°/o. | 

Kształtowanie się względnej wilgotności powietrza w zamkniętych 
1 ogrzewanych pomieszczeniach przebiega głównie pod wpływem zew- 
nętrznych zmian temperatury. Temperatura ogrzewanych wnętrz jest 
w zimie, w porównaniu z otoczeniem zewnętrznym, wysoka. Wnikające 
„do wnętrza zimne. powietrze atmosferyczne powoduje narastające stop- 
niowo wysuszenie powietrza w pomieszczeniu; jego względna wilgotność 
spada w okresie zimowym do minimum. Osuszający wpływ zewnętrz- 
nego powietrza jest tym większy, im niższa jest jego temperatura i im 
bardziej intensywna jest wymiana powietrza między pomieszczeniem 
a atmosferą. W okresie letnim temperatura pomieszczeń jest, w porów- 
naniu z otoczeniem zewnętrznym, niższa w dzień, a znacznie wyższa 
w nocy. W następstwie dużych różnie temperatury w ciągu dnia (wyż- 
sza temperatura na zewnątrz, niższa temperatura wnętrza) względna 
wilgotność powietrza w pomieszczeniach osiąga w okresie letnim wysoki 
poziom. SE 

Z. rozważań powyższych wynika, że względna wilgotność powietrza 
w ogrzewanych pomieszczeniach kształtuje się, zarówno w cyklu dobo- 
wym, jak w dłuższych okresach czasu, pod wpływem zmian temperatury 
zewnętrznej. Przebieg zjawiska uzależniony jest od układu warunków 
klimatyczńych 1 położenia geograficznego. | 
_ Prócz tego dużą rolę odgrywa sposób ogrzewania. W pomieszczeniach 
ogrzewanych piecami występują zimą, w cyklu dobowym, większe wa- 
hania temperatury, a w ślad za tym większe wahania względnej wilgot- 
ności powietrza. Przy ogrzewaniu centralnym układ parametrów jest 
bardziej wyrównany. _ | | | 

Wilgotność umieszczonego w pomieszczeniach drewna, kształtująca się 
pod wpływem zmieniających się ustawicznie parametrów powietrza, dąży 
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