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Odczyn drewna niektorych krajowych gatunkéw drzew
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Acidity of wood of some native tree species

W7 ‘ miarg postepu techniki pewne wlasnosci drewna nie budzace dotad wigkszego
zainteresowania zaczynaja nabiera¢ znaczenia, Jedng z nich jest odczyn drewna.

Dawno juz zauwazono, ze pewne gatunki drewna (migdzy innymi dab) przyspieszaija
w wilgotnych warunkach korozje elementéow stalowych, co zmusza do stosowania na
przyklad gwozdzi galwanizowanych lub kolkéw drewnianych zamiast zwyklych gwoz-
dzi czy srub, Wedtug V. R. Graya (3) korozja elementéow stalowych zachodzi juz przy
wilgotnosci drewna wynoszacej okolo 20% i przy pH okoto 4,5.

Zauwazono rowniez, ze pewne gatunki drewna sa bardzo podatne na przebarwienia
pod wplywem zwigzkéw zelaza. Przebarwienia te powstaja wskutek reakcji barwnej,
jaka zachodzi pomigdzy Zelazem a garbnikami zawartymi w drewnie, zwlaszcza gatun-
kow lisciastych., Reakcja ta nastgepuje w srodowisku kwasnym, przy czym maksymalne
nasilenie osigga przy pH = 4 (8). '

Zainteresowanie odczynem drewna wzrosto w zwigzku z wprowadzeniem do przemy-
stu drzewnego klejow syntetycznych. Na przyklad okazato sig, ze kleje syntetyczne
wigza poszczegolne gatunki drewna z rézng szybkoscia. I tak J. Delmonte (1)
stwierdzil, Ze przebieg wigzania kleju fenolowo-formaldehydowego jest bardzo szybki
w przypadku klejenia miedzy innymi drewna brzozy i jodly, a bardzo powo ny przy
klejeniu topoli. Czy roznice te ograniczajq si¢ tylko do szybkos$ci wiazania, a nie zazna-
czajq sig 10wniez i w wytrzymalosci spoinklejowych, tego wspomniany autor nie po-
daje. L,

Wedtug dotychczasowych danych wodne wyciagi z drewna $wiezo $cietych drzew
-gatunkow europejskich wykazuja odczyn w granicach pH 3,3 — 6,5 (4). Jak zmienia
sie on w czasie skladowania drewna, tego w dostepnej literaturze nie podano. Mozna
jednak przypuszczaé, ze zmiany takie zachodzg zwiaszcza w drewnie, w ktérym wy-
twarzaja sig lotne kwasy lub w ktorym wskutek rozktadu cukrow: czy skrobi powstajq
substancje kwasne. A zatem granice pH drewna sg dosy¢ szerokie — od odczynu kwas-
nego po obojetny, a nawet i alkaliczny u drewna niektérych gatunkéow egzotycznych.
-~ Pewne Zywice syntetyczne, stosowane jako kleje do drewna, wymagajgq dla ich ulwar-
dzenia w temperaturze pokojowej obnizenia odczynu, przy czym w niektérych wypad-
kach (np. u zywic fenolowo-formaldehydowych) stopien zakwaszenia musi osiggnaé

pPH okotlo 2,
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Tabela 1

Granice l »
wartosci Gatunek Wartos¢
pH pH
<4 | dab (Quercus sessiliflora Salisb.) twardziel 3,94
|
sosna (Pinus silvestris L.) biel 4,15
modrzew (Larix europaea D.) twardziel 4,27
4 — 5 sosna twardziel 4,58
. grochodrzew (Robinia pseudoac.
L) twardziel 4,89
dab biel 4,96
Swierk (Picea excelsa Link.) — 5,04
modrzew biel 5,05
brzoza (Betula sp.) —- 5,07
jodla (Abies alba Mill.) drewno dojrz. 5,10
olcha (Alnus glutinosa Gaertn.) —_ 513
| lipa (Tilia sp.) — 5,20
5 —_ & . jodla biel 5,36
. buk (Fagus silvatica L.) — 5,45
| jesion (Fraxinus excelsior L.) twardziel 5,49
grab (Carpinus betulus L.) —_ 5,59
jesion biel 5,66
klon (Acer platanoides L.) — 5,73
wiaz (Ulmus effusa Wild.) biel 5,86
topola (Populus nigra L.) biel 5,97
6 — 7 wiaz twardziel 6,74
7 — 8 topola twardziel 7,36

Przy klejeniu wspomnianymi zywicami drewna o odczynie alkalicznym, mozna spo-
dziewa¢ sie¢ zaburzen w procesie wigzania, gdyz ilosci kwasu dodawanego do Zywic
sq stosunkowo niewielkie (7). Fakt taki stwierdzono juz na przyklad przy klejeniu kle-
jami mocznikowymi drewna ,,Quipo” (,Bongo" — Cavanillesia platanifolia) (2).

W ostatnim czasie podjeto w Pracowni Klejenia Drewna Wyzszej Szkoly Rolniczej
w Poznaniu badania nad podatnoscig réznych gatunkow drewna na klejenie (9). W pra-
cy tej powstata konieczno$¢ uwzglednienia réwniez i wplywu odczynu drewna na ja-
kos¢ sklejenia, Wobec braku w krajowej literaturze blizszych danych o odczynie drew-
na naszych gatunkow drzew, opublikowanie wynikéw tych oznaczen wydaje sig¢ celowe.

Zadanie oznaczenia pH drewna ulatwila autorom w duzym stopniu praca Graya (3),
ktory opracowang przez siebie metodg zbadal 146 gatunkow lisciastych i 21 gatunkow
iglastych pod katem widzenia wpltywu pH na wytrzymato$é drewna i jego podatnos¢
na przebarwienia pod dzialaniem zelaza. Gray przyznaje jednak, ze badania swe
prowadzil na drewnie o nieznanym wieku i pochodzeniu, w zwigzku z czym osiggnigte
przezen wyniki mogq mie¢ tylko znaczenie orientacyjne.
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